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请仔细阅读证书背面服务条款

委托单位 许昌市胖东来超市有限公司

地 址 / 电 话 /

样品说明

(客户描述信息)

样品名称：DL 新疆长绒棉系列（DL-001）

样品数量：绿色方巾 1条、白色、蓝色、灰色面巾各 1条、黄色浴巾 1条；

规格：方巾 36cm×36cm、面巾 40cm×76cm、浴巾 80cm×160cm；

色号：1#：白色、2#：蓝色、3#：黄色、4#：灰色、5#：绿色

货号：/

纤维含量：棉 100%

制造单位名称：南通大东有限公司

制造单位地址：江苏省如东县掘港镇富春江西路 168 号

检验性质 委托检测 收样日期 2023/10/23

来样方式 送检 检测日期 2023/10/23 至 2023/10/25

判定依据
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类

GB/T 22864-2020《毛巾》一等品

检验项目 见下页

检

测

结

果

所送样品经检验，详细检测结果见报告第 2-4 页。

附注: 1、样品特征及状态：正常

2、本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。

3、本检测报告仅对来样负责。

报告签发： _______________ 检 测 单 位 盖 章

（授权签字人） 签发日期：2023 年 10 月 25 日
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检 测 结 果

序号 检验项目[被测样品] 单位 检测方法

技术要求

GB 18401-2010
B 类

GB/T 22864-2020
一等品

实测值
单项

评定

1 甲醛含量
注1
[3#黄色浴巾] mg/kg GB/T 2912.1-2009 ≤75 未检出 符合

2 pH 值[3#黄色浴巾] ---
GB/T 7573-2009
萃取介质 0.1mol/L KCl

4.0～8.5 6.3 符合

3 耐水色牢度 原样变色 级 GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

[3#黄色浴巾] 棉布沾色 ≥3 4-5

羊毛沾色 ≥3 4-5

4 耐酸汗渍色牢度 原样变色 级 GB/T 3922-2013 ≥3 4-5 符合

[3#黄色浴巾] 棉布沾色 ≥3 4-5

羊毛沾色 ≥3 4-5

5 耐碱汗渍色牢度 原样变色 级 GB/T 3922-2013 ≥3 4-5 符合

[3#黄色浴巾] 棉布沾色 ≥3 4-5

羊毛沾色 ≥3 4-5

6 耐皂洗色牢度 原样变色 级 GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

[3#黄色浴巾] 棉布沾色 C(3) ≥3-4 4-5

粘纤沾色 ≥3-4 4-5

7 耐摩擦色牢度 干摩擦 级 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4-5 符合

[3#黄色浴巾] 湿摩擦 ≥3(深色 2-3) 4-5 符合

8 断裂强力 经向 N GB/T 3923.1-2013 ≥180 640 符合

[3#黄色浴巾] 纬向 ≥180 400

9 纤维含量[3#黄色浴巾] %
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007

棉 100 棉 100 符合

10 吸水性[3#黄色浴巾] s GB/T 22799-2019/A ≤20 1.1 符合

11 异味[4#灰色面巾] --- GB 18401-2010 无 无 符合

12
可分解致癌芳香胺染料

注2

[5#绿色方巾]
mg/kg GB/T 17592-2011 禁用 未检出 符合

13 脱毛率[2#蓝色面巾] % GB/T 22798-2019/A ≤1.5 0.1 符合

注：1、甲醛含量结果未检出表明所送样品甲醛含量<20mg/kg。
2、可分解致癌芳香胺染料详细清单见第 4页。
3、以上均为样品主体部位检测结果。

接下页
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检 测 结 果

序号 检验项目[被测样品] 单位 检测方法

技术要求

GB 18401-2010
B 类

GB/T 22864-2020
一等品

实测值
单项

评定

14 规格尺寸偏差率 长度 % GB/T 22864-2020 ≥-2.5 +3.9 符合

[5#绿色方巾] 宽度 5.2.1 ≥-2.5 +3.9

15 规格尺寸偏差率 长度 % GB/T 22864-2020 ≥-2.5 +5.7 符合

[1#白色面巾] 宽度 5.2.1 ≥-2.5 +3.0

16 规格尺寸偏差率 长度 % GB/T 22864-2020 ≥-2.5 +4.9 符合

[3#黄色浴巾] 宽度 5.2.1 ≥-2.5 +2.9

被测样照片

1#白色面巾 2#蓝色面巾 4#灰色面巾

3#黄色浴巾 5#绿色方巾

接下页



报告编号(Report No.)：15232993 页号(Page)：第 4 页，共 4页

南通市纺织产品质量检测所有限公司
Nantong Textile Quality Testing Institution Co.,Ltd

检测报告
TEST REPORT

地址Add:中国江苏省南通市人民中路95号纺织大厦13楼(13/F,Textile Building,No.95 Middle Renmin Road,Nantong,Jiangsu China,226001)

Tel:+86 513 85516624、85524256 Fax:+86 513 85521945 Email:nt315@126.com Http://www.nt315.com

请仔细阅读证书背面服务条款

可分解芳香胺染料清单

序号 芳香胺名 化学文摘编号

1 4-氨基联苯(4-Aminodiphenyl) 92-67-1

2 联苯胺(Benzidine) 92-87-5

3 4-氯-2-邻甲苯胺(4-Chloro-o-toluidine) 95-69-2

4 2-萘胺(2-Naphthylamine) 91-59-8

5 邻氨基偶氮甲苯(o-Aminoazotoluene) 97-56-3

6 5-硝基-邻甲苯胺(5-nitro-o-toluidine) 99-55-8

7 对氯苯胺(p-Chloroaniline) 106-47-8

8 2,4-二氨基苯甲醚(2,4-Diaminoanisole) 615-05-4

9 4,4′-二氨基二苯甲烷

(4,4′-Diaminodiphenylmethane)

101-77-9

10 3,3′-二氯联苯胺(3,3′-Dichlorobenzidine) 91-94-1

11 3,3′-二甲氧基联苯胺(3,3′-Dimethoxylbenzidine) 119-90-4

12 3,3′-二甲基联苯胺(3,3′-Dimethylbenzidine) 119-93-7

13 3,3′-二甲基－4,4′-二氨基二苯甲烷

(3,3′-Dimethyl-4,4′-Diaminodiphenylmethane)

838-88-0

14 2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-Cresidine) 120-71-8

15 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）

[4,4′-Methylene-bis-(2-Chloroaniline)]

101-14-4

16 4,4′-二氨基二苯醚(4,4′-Oxydianiline) 101-80-4

17 4,4′-二氨基二苯硫醚(4,4′-Thiodianiline) 139-65-1

18 邻甲苯胺(o-Toluidine) 95-53-4

19 2,4-二氨基甲苯(2,4-Toluylenediamine) 95-80-7

20 2,4,5-三甲基苯胺(2,4,5-Trimethylaniline) 137-17-7

21 邻氨基苯甲醚(o-Anisidine) 90-04-0

22 4-氨基偶氮苯（4- Aminoazobenzene） 60-09-3

23 2,4-二甲基苯胺(2,4-xylidine) 95-68-1

24 2,6-二甲基苯胺(2,6-xylidine) 87-62-7
注:可分解致癌芳香胺染料由江苏中纺联检验技术服务有限公司分包检测(资质认定编号:231011340866)。可分解致癌芳
香胺染料检测结果未检出表明所送样品所检芳香胺含量≤5mg/kg。

以下空白


