
.

产 品 名 称
Product

受 检 单 位
Organization to be

Inspected

生 产 单 位
Manufacturer

委 托 单 位
Consignor

检验检测类别

Classification of Test 委托检验

膳魔师Tritan时尚运动摇摇杯500ml

——

——

膳魔师（中国）家庭制品有限公司
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商 标
Trademark

样品等级
Grade

样品来源\状态
Sample Source\

Condition

——
抽样人员

Sampling Staff
——

抽样基数
Sampling Amount

2个

其中备样量：—
—

2403325
封样状态

Sealing State
——

检验检测日期
Test Date

编 制： 审 核： 批 准：
Composed By  Checked By  Approved By

检  验  检  测  报  告
Inspection and Testing Report

报告编号：NZJ(2024)RY01-00237Z

样品名称
Sample Name

膳魔师Tritan时尚运动摇摇杯500ml

规格型号
Specifications

—— 膳魔师

生产日期\批号

Producing Date/Batch No.
——\—— ——

抽样地点
Sampling Location

—— 送样\符合检验要求

委托单位\地址\电话
Applicant Unit\Add.\Tel.

膳魔师（中国）家庭制品有限公司\——\——

受检单位\地址\电话
Unit being tested\Add\Tel.

——\——\——

生产单位\地址\电话
Manufacturer\Add\Tel.

——\——\——

任务来源
Task Source

委托

抽样日期
Sampling Date

——

样品数量
Sample Quantity

检查封样人员
Checking and

 Sealing Staff

——
样品到达日期

Samples

Arrival Date

2024-01-18

抽样单\委托书编号
Sampling

Document\Applicant No.

2024-01-19～2024-02-
29

检验检测和判定依据
Testing/Inspection

Reference/Judgment Basis

QB/T 4049-2021《塑料饮水口杯》
GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》

检验检测结论
Test Conclusion

样品经检验，所检项目符合QB/T 4049-2021《塑料饮水口杯》、GB 4806.7-2016《食品安全国家
标准 食品接触用塑料材料及制品》和GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材
料及制品》标准规定的要求。本检验检测报告仅对来样负责。

                ——————————————————

备  注
Remarks

——

签发日期：
2024-03-19

(检验检测专用章)

   Signature Date                    Stamp of Inspection and Testing
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序

号 
检验检测项目 

技   术   要   求 

（B类杯） 
单位 检验检测结果 

单项 

评价 

1 外观 

表面应光滑、无划伤、飞边、气泡、色斑、

污渍、无明显吸水纹、杂质 

—— 符合要求 合格 可触及部位应光滑圆整，无毛刺及锐边 

印刷字体、图案应清晰完整，无明显的褪

色、错位等缺陷 

2 异味 口杯不应有异味 —— 符合要求 合格 

3 容量偏差 

口杯的容量偏差不应超过±5 

有刻度标识的口杯，其刻度偏差不应超过

±5 

% 
容量偏差：+2 

刻度偏差：-1 
合格 

4 密封性能 
按 6.4.1 试验后，密封口杯不应泄露。不

密封和无盖口杯不考核密封性 
—— 符合要求 合格 

5 耐冲击性 
按 6.4.2 试验后，A 类、B 类口杯不应出

现破裂 
—— B 类：符合要求 合格 

6 耐低温性能 按 6.4.3 试验后，口杯不应破裂和变形 —— 符合要求 合格 

7 耐热性 
按 6.4.4 试验后，热水口杯不应破裂和变

形 
—— 符合要求 合格 

8 密封橡胶件耐热性 

按 6.4.5 试验后，密封橡胶件不应发黏、

有异味，外观应无明显变化，密封性应符

合 5.4.1 要求 

—— 符合要求 合格 

9 盖与杯的配合 
有盖口杯的盖与杯应开合自如、顺畅，不

应有卡滞、滑牙现象，盖与杯应配合紧密 
—— 符合要求 合格 

10 密封件 
不应有裂纹或残缺。装配后与杯盖贴合完

整，不应松弛、起皱 
—— 符合要求 合格 
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序

号 
检 验 检 测 项 目 技  术  要  求 单位 检验检测结果 

单项 

评价 

11 

塑

料

部

件 

感官

要求 

感官 色泽正常，无异臭、不洁物等 —— 符合要求 合格 

浸泡液 
迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉

淀、异臭等感官性的劣变 
—— 符合要求 合格 

12 
总迁

移量 

水 

（70℃，2h） 
≤10 mg/dm

2
 2 合格 

13 
高锰酸钾消耗量 

水，60℃，2h 
≤10 mg/kg 1 合格 

14 
重金属（以Pb计） 

4%乙酸，60℃，2h 
≤1 mg/kg ＜1 合格 

15 
脱色 

试验 

植物油 阴性 —— 阴性 合格 

无水乙醇 阴性 —— 阴性 合格 

浸泡液 阴性 —— 阴性 合格 
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序

号 
检 验 检 测 项 目 技  术  要  求 单位 检验检测结果 

单项 

评价 

16 

橡

胶

部

件 

感官

要求 

感官 色泽正常，无异臭、污物 —— 符合要求 合格 

浸泡液 

迁移试验所得浸泡液不应有着

色、浑浊、沉淀、异臭等感官

性的劣变 

—— 符合要求 合格 

17 
总迁

移量 

水 

（70℃，2h） 
≤10 mg/dm2

 1 合格 

18 
高锰酸钾消耗量 

水，60℃，0.5h 
≤10 mg/kg 1 合格 

19 
重金属（以Pb计） 

4%乙酸，60℃，0.5h 
≤1 mg/kg ＜1 合格 

备注：—— 

______________________________ 

以下空白 
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