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报告抬头公司名称     广西怡华家居用品有限公司 

地    址 荔浦市新坪镇金鸡坪工业园区 

 

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 

样品名称 浸塑衣架、浸胶衣架 

制造商 广西怡华家居用品有限公司 

原产地 中国 

样品接收日期 2024.06.21 

样品检测日期 2024.06.21-2024.06.27 

 

测试内容：  

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批    准 

     

  

 
王旭群 

实验室经理 

  

日    期  2024.06.27 No. T517951150 

华测检测认证集团股份有限公司 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 
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测试摘要:  

  

测试要求 测试结果 

中华人民共和国轻工行业标准 QB/T 4317-2012 浸塑衣架  

- 条款 4.1：外观 符合 

- 条款 4.2：规格尺寸 符合 

- 条款 4.3：耐腐蚀性能 符合 

- 条款 4.4：强度 符合 

- 条款 4.5：浸塑面厚度 符合 

- 条款 4.6：浸塑面色牢度 符合 

- 条款 7.1：标志 符合# 

 

************详细结果，请见下页************* 
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▼浸塑衣架测试 

 根据客户要求，对所送样品按照标准 QB/T 4317-2012 浸塑衣架进行如下测试。 

  

 条款 检测项目及要求 结果 

 4 要求 

 4.1 外观 

 4.1.1 架体：应对称、圆滑、无破损。 符合 

 4.1.2 浸塑层：应表面光滑，色泽均匀，薄膜均匀。 符合 

 4.1.3 浸塑面外表面：应清洁、平整，无明显的凸起、凹陷或压伤痕迹；

允许有直径小于 0.5mm、不会引起涂层明显变薄的气泡存在，且数

量不得超过 2 个。 

符合 

 4.1.4 浸塑面端口：收口平整，不应出现明显的歪斜或不对称现象。 符合 

 4.1.5 浸塑流挂：浸塑流挂长度不应超过 1.5mm，数量不应超过 2 个，且

不得连在一起。   

符合 

 4.1.6 电镀层：应牢固、无剥落现象，表面应光洁、无毛刺、无锈蚀。 符合 

 4.1.7 衣架或裤（裙）架的配件夹：上下片应无错位，卡簧不应外露刺手，

开启、夹紧功能可靠。 

不适用 

 4.2 规格尺寸 

高度与跨度尺寸应有明示：高度允许偏差为±2mm，跨度允许偏差

为±5mm。 

符合 

（标称尺寸： 

42cm×20.5cm 

实测跨度：

420mm 

跨度偏差： 

0mm 

实测高度： 

203mm 

高度偏差： 

-2mm） 

 4.3 耐腐蚀性能 

金属电镀件经试验后，耐腐蚀等级应不低于 QB/T 3832-1999 中规定

的 4 级。 

符合 

（10 级） 

 4.4 强度 

 4.4.1 下杆强度 

试验后，下杆不应出现脱落、断裂现象。 

符合 

 4.4.2 挂钩与整体强度 

试验后，不应出现衣钩脱落、连接处断裂现象。 

符合 
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 条款 检测项目及要求 结果 

 4.4.3 夹着性能 

 4.4.3.1 衣架（带配件夹）配件夹夹持力 

 4.4.3.1.1 衣架（带配件夹）配件夹夹持力应不小于 10N。 不适用 

 4.4.3.1.2 衣架（带配件夹）配件夹经试验后，不应失效，其夹持力应不小于

4.4.3.1.1 力值的 70%。 

不适用 

 4.4.3.2 裤（裙）架夹持力 

 4.4.3.2.1 裤（裙）架夹持力不应小于 10N。 不适用 

 4.4.3.2.2 裤（裙）架经试验后，不应失效，其夹持力应不小于 4.4.3.2.1 力值

的 70%。 

不适用 

 4.5 浸塑面厚度 

浸塑面厚度应不小于 0.3mm。 

符合 

 4.6 浸塑面色牢度 

浸塑面有颜色部位应不脱色。 

符合 

 7.1 标志 

 7.1.1 产品应附有如下中文内容： 

a）产品名称； 

b）生产厂厂名、厂址； 

c）产品执行标准编号； 

d）产品质量检验合格标识； 

e）商标； 

f）规格尺寸。 

符合 

 

 7.1.2 产品包装箱应有以下中文内容： 

a）产品名称； 

b）商标； 

c）规格尺寸； 

d）生产厂厂名、厂址； 

e）数量。 

# 
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测试样品： 

 

 

 

备注：  

1. # = 本报告仅对产品单个销售包装的标志进行评估。客户需要注意，应满足标准上对产品外包装

的要求。 

2. 以上标志审核基于送审标签以及客户所提供的信息，CTI 不负责核实其真实性。 

3. 客户仅提供了标签标识的电子版本设计图至实验室进行审核。 
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样品图片 

 

声明： 

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 

2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其

真实性； 

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责； 

4. 除非另有说明，报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受（w=0）二元判定规则

进行符合性判定； 

5. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。 

*** 报告结束 *** 
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