
批准: 工程师

签发日期: 2023年12月22日

备注
检验结果仅对收到的样品负责。GB/T 22796-2021不在CNAS认可的检测能力范围内。1#席面纤维含量分包至远东正大检验集团有
限公司，资质证书编号210111340077。
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委托单位 重庆多多汇商贸有限公司 商标 多多汇

委托单位地址 重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4# 委托人 赵希

客户认定信息

生产单位名称 重庆初伦家居用品有限公司 样品数量 1 套

样品名称 冰豆豆柔肤席三件套 颜色 兰色

样品描述

2#席底：灰色 
3#包边布：灰色 
4#枕底面料：卡其色 
1#席面：兰色

安全技术类别 B类

声明款号 / 标注等级 合格品

客户附加信息 席、枕为同材质面料。 规格号型 180×200cm

检验类型 委托检验(客户送样) 来样日期 2023年12月19日

检验活动周期 2023年12月19日--2023年12月21日

判定依据
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 
GB/T 22796-2021《床上用品》 合格品

综合评定
所检项目检验结果符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类指标要求。 
所检项目检验结果符合GB/T 22796-2021《床上用品》合格品指标要求。
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检验结果

检验项目(计量单位) 检验方法 技术要求 检验结果 单项判定
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1#席面：兰色

1 纤维含量(%) /

FZ/T 01095-2002 方法
A 

FZ/T 01057.1-2007;FZ/
T 01057.2-2007;FZ/T 
01057.3-2007;FZ/T 

01057.4-2007

/
聚酯纤维69.8 

乙纶29.6 
氨纶0.6

/

2 甲醛含量(mg/kg) /
GB/T 2912.1-2009 
(检出限:20mg/kg)

≤75 未检出 符合

3 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0~8.5 6.4 符合

4 耐水色牢度(级)

变色 GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

沾色(聚酯纤
维)

GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

沾色(棉) GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

2#席底：灰色

1 纤维含量(%) /

FZ/T 01057.1-2007;FZ/
T 01057.2-2007;FZ/T 
01057.3-2007;FZ/T 

01057.4-2007

/ 聚酯纤维100 /

2 甲醛含量(mg/kg) /
GB/T 2912.1-2009 
(检出限:20mg/kg)

≤75 未检出 符合

3 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0~8.5 6.8 符合

4 耐水色牢度(级)

变色 GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

沾色(聚酯纤
维)

GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

沾色(棉) GB/T 5713-2013 ≥3 4-5 符合

3#包边布：灰色

1 纤维含量(%) /

FZ/T 01057.1-2007;FZ/
T 01057.2-2007;FZ/T 
01057.3-2007;FZ/T 

01057.4-2007

/ 聚酯纤维100 
(无纺布除外)

/

4#枕底面料：卡其色

1 纤维含量(%) /

FZ/T 01057.1-2007;FZ/
T 01057.2-2007;FZ/T 
01057.3-2007;FZ/T 

01057.4-2007

/ 聚酯纤维100 /

-- -- 续下页 -- --



样品粘贴处/照片
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******本报告结束******




