
产   品   名   称
Name of product

委   托   单   位
Client

生   产   单   位
Manufacturer

检验检测类别
Inspection  type

Nantong  institute  of  fiber  inspection

P17-1

——

海门天意梦思卧室用品有限公司

委托送样

南  通  市  纤  维  检  验  所

NO:NT-DFT-2024W01220

检验检测报告
INSPECTION    REPORT
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规格型号

商    标

样品编号

样品到达日期

安全类别

检验日期

 

                                                        

    审核:

客户要求依据GB/T 22796-2021《床上用品》标准合格品技术要求进行结果判定。

检验类别 委托送样 NT-DFT-2024W01220

样品数量 2024/03/28

签发日期：

2024-03-28～2024-04-02

——

备   注

主检:

B类

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 22796-2021《床上用品
》

样品状态

样品等级

1块

检验结论

     批准:

海门天意梦思卧室用品有限公司/——/——/——

——/——/——/——

——/——

    检验结果见附页。

 2024年 04月 02日

检验依据

符合检验要求

        （检验单位盖章）

生产单位名称/电话/地址/邮编

委托单位名称/电话/地址/邮编

——

——

产 品 名 称 P17-1

生产日期/
批号

№:NT-DFT-2024W01220

           南 通 市 纤 维 检 验 所 

     2024W01220
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序号
№

单项评价

1 ——

2 符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

6 符合

7 符合

符合

符合

耐皂洗色牢度 级

3

4

5

8

耐水色牢度 级

耐酸汗渍色牢度 级

耐碱汗渍色牢度 级

注：甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。

样 品 图 片

变色 ≥3 4-5

沾色 ≥3 4-5

耐干摩擦色牢度 级 ≥3 4-5

耐摩擦色牢度 湿摩 级 ≥3（深色2-3） 4-5

变色 ≥3 4-5

沾色 ≥3 4-5

变色 ≥3 4-5

沾色 ≥3 4-5

变色 ≥3 4-5

沾色 ≥3 4-5

纤维含量 % —— 棉：100

甲醛含量 mg/kg ≤75 未检出

南 通 市 纤 维 检 验 所

检 验 检 测 报 告 
NT-DFT-2024W01220

检 验 检 测 项 目 单  位 技  术  要  求 检验检测结果
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序号
№

单项评价

南 通 市 纤 维 检 验 所

检 验 检 测 报 告 
NT-DFT-2024W01220

检 验 检 测 项 目 单  位 技  术  要  求 检验检测结果

__________________________________________

以 下 空 白


