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检测

信息

样品表述与说明

备注 --

样品

信息

WF1248

--

黑色针织袜子1双

--

女袜

制造（供货）单位名称

--

上海天伟标准技术服务有限公司

地址

2023-10-31

----

FZ/T 01057.3-2007 《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法》

FZ/T 01057.4-2007 《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法》

GB/T 2910.2-2009 《纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物》

GB/T 38015-2019 《纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物》

2023-10-27 至 2023-10-31

安全类别

检测报告
（电子版）

--

受检(委托)单位名称
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商标

报告编号：2023-J16407

东阳市西客针织有限公司

成分（客供）

230911342206 

2 0 2 3 - J 1 6 4 0 7



序号 单位 标准（称）值 实测值 单项判定

1 % --
棉 76.6
锦纶 16.4
氨纶 7.0

--

备注

检 测 报 告

—所检项目内容结束—

上海天伟标准技术服务有限公司

--

检  测  结  果

检测项目

1样品：女袜

报告编号：2023-J16407

纤维含量(脚底)
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