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纤维含量

FZ/T 01057.1~01057.4-2007、FZ/T 01095-2002

检验结论

检验结果详见结果页。

纤维细度仪(QF073)、电热鼓风干燥箱(QF018)、电子天平(QF013)、水浴振荡
器(QF092)、水浴振荡器(QF086)

（检验检测专用章）

1.检验地点为诸暨市大唐街道西三环路99号南一门15号；

2.该报告部分复印无效，检验结果仅对来样负责。
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检      验      结      果 

序

号 
检  验  项  目 实测结果 检测方法 

1 

纤维含量 

（脚面部位， 

公定回潮含量，%） 

聚  酯 

纤  维 
94.8 

FZ/T 01057.1~01057.4-2007 

FZ/T 01095-2002 

氨  纶 5.2 

样 品 实 物 照 片 
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