
客
户
提
供
信
息

委托单位
/地址

义乌市红皓针织有限公司/浙江省义乌市廿三里街道富商路3号
委托人： /

电话：

生产单位 /

样品信息

样品名称：羊羔毛羊毛蚕丝护膝复合裤

型号规格：/

产品等级：一等品

产品货号：V1500

数量：40cm*40cm面料2块

安全类别：B类

商标： 衣号目标

样品描述 能满足试验

检验类别 委托检验 样品受理日期 2024年07月17日 报告签发日期 2024年07月22日

检验依据/
判定依据

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

检验结论

检验结果见报告内容。

检测单位盖章

备　　注

1、客户声明货号V1501与V1500为同一面料。

批准： 审核： 编制：
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1#　面料　颜色：黑灰色

纤维含量 % /

面料：
复合面层：
粘纤63.4
聚酯纤维32.6
氨纶4.0
复合里层：
聚酯纤维90.4
氨纶9.6
贴片：
表层：
聚酯纤维92.6
粘纤5.4
绵羊毛1.0
桑蚕丝1.0
里层：
聚酯纤维87.7
氨纶12.3

/

FZ/T 01026-2017
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
FZ/T 01101-2008
GB/T 38015-2019

2#　面料　颜色：黑灰色

耐皂洗色牢度
变色 级 ≥3-4 4-5 合格 GB/T 3921-2008 A

（1）沾色 级 ≥3-4 4-5 合格

起球 级 ≥3 4 合格 GB/T 4802.1-2008

甲醛含量 mg/kg ≤75 未检出（检出
限：20mg/kg） 合格 GB/T 2912.1-2009

 接 下 页 

检验项目 单位 标准值 实测值 单项判定 方法标准
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样 品 照 片

以 下 空 白
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