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客户名称： 天长市全奇金属制品有限公司 

客户地址： 天长市永丰镇民生工业园区 

 

样品名称 : 钢丝球 

材质牌号 : 06Cr13 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 
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测试要求 : 化学成分分析 

收样日期 : 2019-11-01 

测试开始时间 : 2019-11-01 

测试结束时间 : 2019-11-07 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 
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化学成分分析： 

测试方法：C, S: GB/T 20123-2006(方法 A)(碳硫分析仪)  

                  其它: SN/T 2718-2010(ICP-OES)     

元素 C Si Mn P S Cr Ni 

结果,% 0.028 0.24  0.25  0.025  0.001 11.94  0.09  

 

 

样品照片 

******** 报告结束******** 
 
 
在中华人民共和国境内，报告加盖 CMA 章，表示测试项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 章，表示部

分/全部项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供内部参考。 
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